:‘-_i Wolters Kluwer gespeichert: 04.07.2024, 06:31 Uhr

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/850af414-20e9-344e-ad5d-42ed6144dd40

Bibliografie

Titel Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehalter Herstellen
Warmebehandlung (TRG 242)

Amtliche Abkiirzung TRG 242

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Abschnitt 5 TRG 242 - Warmebehandlung von Probenplatten (1)

Bei der Warmebehandlung der fir Werkstoffpriifungen bestimmten Probenplatten oder -ringe muf} sichergestellt sein, dal® sie eine
gleichartige Warmebehandlung wie der zugehdrige Behalter erhalten.

Fulinoten
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